PETER /' THOMSEN-INDUSTRIE-VERTRETUNG
VERTRIEBS- UND INGENIEURBURO

gegrundet 1984

e Technische Information

2
4

L4

e Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 5.6 und
8.8 in Druckgeraten

Waéhrend in der Druckgeraterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU 15.02.2014 (ex.97/23/EG vom
29.05.1997), Anhang 1, Absatz 7.5., Werkstoffeigenschaften, als Anforderungen eine
Mindestbruchdehnung von 14% und eine Kerbschlagarbeit von 27 J bei max. 20°C bzw. tiefster
Betriebstemperatur betragen soll, wird die Anforderung fir die Mindestkerbschlagarbeit in der
EN 13445-2:10, Anhang B, Tabelle B.8.2-8 auf 40J fur Schrauben 5.6 bzw. 52J fur Schrauben
8.8 festgelegt. Die EN 13445-2 ist gemald Anhang ZA konform mit der Druckgeraterichtlinie. Im
Fruhjahr 2010 ist die harmonisierte EN 1515-4:2010-04 erschienen, auch sie weist unter 6.2,
Absatz 3 auf die Anforderung des Nachweises einer Kerbschlagarbeit von 40 J unter -10 °C hin.
Die Schrauben sind genormt in der ISO 898-1, die Muttern in der ISO 898-2, folgende Werte
sind als Mindestanforderung aus den verschiedenen Normen und der Druckgeraterichtlinie
(Richtlinie 2014/68/EU, ex. 97/23/EG) genannt (Tab.1):

Tab.1: Anforderungen an die Mindestbruchdehnung und die Kerbschlagarbeit von Schrauben
© Peter Thomsen - www.thomsen-bremen.de

- L EN 13445
1SO 898-1 Druckgeraterichtlinie AD 2000- Anhang B EN 1515-4
Anhang 1, A z7. w7 T lle 4
ang 1, Absatz 7.5 Tab. B.2-8 abelle
_ Mindestkerb- Mindestkerb-
SChr"%Uben Mindestbruch- Mindestkerb- Mindestbruch- schlagarbeit schlagarbeit Mindestkerb- Mindestkerb-
gute dehnun schlagarbeit dehnun KVinJ KVinJ schlagarbeit schlagarbeit
o goars in o) bei max. 20°C bei max. 20°C KVin J KVin J
bei 20°C bei 20°C bei 20°C bzw. tiefster bzw. tiefster bei 20°C bei 20°C
Betriebs- Betriebs-
temperatur temperatur
5.6 20 25 14 27 40 40 40
8.8 12 30 14 27 52 52 52

Gemall AD2000-Merkblatt W7:2008-05, ist die Verwendung der Schraube 5.6 von -10°C bis
+300°C und maximal 40 bar ohne Zeugnisbelegung zulassig, wenn der Hersteller das
Vormaterial entsprechend geprift, dieses dokumentiert hat und dies jederzeit belegen kann. Die
Schraube 8.8 kann von -10°C bis +50°C ohne Zeugnisbelegung mit Abnahmeprifzeugnis 3.1
nach DIN EN 10204 bzw. 1ISO 10474 in bestimmten Druckbehaltern eingesetzt werden, wenn
das Vormaterial &hnlich der Festigkeitsklasse 5.6 nachgewiesen werden kann. Bei
geschlagenen oder warm gepressten Schrauben ist ein Abnahmeprifzeugnis 3.2 und der
Nachweis der Warmstreckgrenze bei Verwendung tber 50°C bis 300°C erforderlich (Tab.2.1).
Wichtig ist die Forderung nach DIN EN 1515-4, Tabelle 3, dass der Werkstoff fur Schrauben
und Muttern der Festigkeitsklasse 5.6 und 8.8 bzw. 5 und 8 der harmonisierten DIN EN 10269
entsprechen muss, dadurch sind die Schrauben von -10°C bis +300°C einsetzbar. Ausnahme
ist die Einschrankung auf einen maximalen Druck tber 40 bar bis maximal 63 bar auf maximal
+120°C. Bei Verwendung von 25CrMo4, 1.7218 sogar von -60°C bis +500°C Aushahme ist die

/ﬁl Seite 1 von 4

Schulstral3e 20 Telefon 0049 (0)4221 9740022 Homepage www.thomsen-bremen.de
D-28816 Stuhr-Varrel E-Mail info@thomsen-bremen.de



PETER /' THOMSEN-INDUSTRIE-VERTRETUNG
VERTRIEBS- UND INGENIEURBURO

gegrundet 1984

Einschrankung auf einen maximalen Druck Uber 40 bar bis maximal 63 bar auf maximal

+120°C.
Tab.2.1: Ubersicht tiber die geeigneten Werkstoffe fiir Schrauben und Muttern und die
Abnahmeprifzeugnisse nach DIN EN 10204 (AD2000-Merkblatt W7)
© Peter Thomsen - www.thomsen-bremen.de
Abnahmeprifzeugnisse nach
. Kerbschlag- - . DIN EN 10204
Erzeugnis- - < Festigkeits-
Norm arbeit bei - -
form +20°C klasse Langerzeugnis Langerzeugnis
aus Stahl Schrauben aus Stahl Muttern
fur Schrauben fur Muttern
403 5.6 3.1 319 - -
DIN EN ISO 898-1 | Schrauben
527 8.8 3.22 3.2929) - -
- 5 - - 3.1 3.1
DIN EN ISO 898-2 Muttern
- 8 - - 3.1 3.1

1 Voraussetzung fir den Ersatz des Abnahmepriifzeugnisses 3.1 nach DIN EN 10204 durch die Kennzeichnung siehe Abschnitt 6.4

Bei Druckbehaltern mit einem Produkt aus Inhalt V in Litern und Druck PS in bar V - PS <5000 genugt ein Abnahmeprufzeugnis 3.1 nach DIN EN

10204

3 Bei spanend gefertigten Schrauben ohne anschlieRende Warmebehandlung geniigt fiir die Priifung der Ausfiihrung und MaRgenauigkeit ein
Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 (siehe Abschnitt 6.1.4)

L)

Fur die Zeugnisbelegung fordert die DIN EN 1515-4 beim Einsatz als ,wichtiges drucktragendes
Teil* in Druckgeraten der Kategorien hoher als | ein Abnahmeprifzeugnis 3.1, wenn der Absatz
4.3 des Anhanges 1 der Druckgeraterichtlinie erflllt ist, ansonsten mit einem
Abnahmeprifzeugnis 3.2, erforderliche Zeugnisbelegung siehe Tabelle 2.2, als ,anderes
drucktragendes Teil* ein Werkszeugnis 2.2 und als ,nicht druckiragendes Teil* eine
Werksbescheinigung 2.1. Sie muss mit eine Abnahmeprtfzeugnis 3.1 belegt werden, wenn der
Absatz 4.3 des Anhanges 1 der Druckgeraterichtlinie erflllt ist, ansonsten mit einem
Abnahmeprifzeugnis 3.2. Die Vorgaben sind in der harmonisierten DIN EN 764-5 festgelegt.
Fur die erforderliche Zeugnisbelegung siehe Tabelle 2.2.

Tab.2.2: Ubersicht tiber die erforderlichen Abnahmepriifzeugnisse nach DIN EN 10204 und DIN 764-5
gemal den Anforderungen der DIN EN 1515-4:2010-04, 7.2 Prufbescheinigungen
© Peter Thomsen - www.thomsen-bremen.de

Abnahmeprufzeugnisse nach

Verwendung im Druckgerét als DIN EN 10204
Schrauben Muttern
eines der wichtigsten drucktragenden Teile V2 3.1oder3.2% 3.1oder3.29
andere drucktragende Teile 2.2 2.2
nicht-drucktragende Teile 2.1 2.1

1 sofern die Ausriistung selbst nicht in der Kategorie | ist

2 nach Leitlinie 7/8:2000 gelten Schrauben, Muttern, Bolzen als eines der wichtigsten drucktragenden Teile, wenn deren Versagen zu einer
plétzlichen Freisetzung der Druckenergie fiihren wiirde

¥ Abnahmepriifzeugnisse 3.1 nach DIN EN 10204, wenn der Abs. 4.3 (Anhang 1) der Richtlinie 2014/68/EU (ex.97/23/EG) erfiillt ist, das bedeutet
das der Hersteller ein in Bezug auf Werkstoffe geeignetes, von einer in der Gemeinschaft niedergelassenen zustandigen Stelle zertifiziertes,
Qualitatsmanagementsystem anwendet, ansonsten ist ein Abnahmeprifzeugnisse 3.2 nach DIN EN 10204 erforderlich,
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Die Anforderungen zur Vermeidung von Sprédbriichen siehe Tabelle 3.

Tab.3: Anforderungen zur Vermeidung von Sprodbruch fur die Festigkeitsklassen 5.6 und 8.8
(DIN EN 13445-2:2010-02 Tabelle B.2-8 und DIN EN 1515-4:2010-04 Tabelle 4)
© Peter Thomsen - www.thomsen-bremen.de

. Kerbschlagversuch Pruftemperatur/
1
Européaische Norm Werkstoffart Dickenbegrenzung KV fir Ty > -10 °C Wert
5.6 M < 39 M > 16 +20°C / min. 40J
DIN EN ISO 898-1
8.8 M <39 M > 16 +20°C / min. 52J
5 M < 39 nein
DIN EN ISO 898-2
8 M < 39 nein

1) Die Ausgangswerkstoffe mussen der EN 10269:2014 entsprechen

Gemald AD2000-W7, Abschnitt 2 Geeignete Werkstoffe und Festigkeitsklassen, Absatz 2.1
durfen Schrauben und Muttern weder aus Thomas- noch Automatenstahlen sein. Muttern der
Festigkeitsklasse 5 sind zusatzlich zur Bestatigung mit ,-2%, also ,5-2“ zu Stempeln.

Das AD2000-Regelwerk ist im Sinne der Druckgeraterichtlinie ein privates Dokument (siehe
Leitlinie 9/5) und die Anwendung l8st die Konformitatsvermutung nicht aus. Es hat den Status
einer privaten Spezifikation und somit eines Einzelgutachtens. Die Anforderungen der
Druckgeraterichtlinie stehen Gber anderen Regelwerken.

Somit dirfen die Schrauben der Festigkeitsklasse 5.6 und 8.8 in Neuanlagen seit 01.01.2003
(spatestens seit 01.10.2007 in Deutschland) nur noch mit entsprechend nachgewiesenen
Eigenschaften (Einzelgutachten) in industriellen Stahlrohrleitungen verwendet werden.

Kritisch im Bereich der Mindestbruchdehnung sind weitere Schraubenwerkstoffe nach EN
10269, 2006-07, z.B. 1.1191, 1.5511, 1.4923, 1.4913, 1.4307, 1.4301, 1.4303, 1.4404, 2.4952,
zum Teil in verschiedenen Warmebehandlungszustanden.

Kritisch im Bereich der Kerbschlagarbeit sind 1.1181, 1.1191, 1.7729 bei groRReren
Durchmessern und 1.7711, 1.4923, 1.4913, 2.4952, 2.4669 insgesamt.

Werkstoffe ohne Probleme sind der 1.7218, 1.7225, 1.7233, 1.6563, 1.7709, 1.6580, 1.5680,
1.5662, 1.4429, 1.4567, 1.4948, 1.4982, 1.4910, 1.4919, 1.4941, 1.4980, 1.4986 (gangige
Werkstoffe fett gedruckt).

Die Schrauben der Glteklasse 5.6 konnten nach der Druckgeraterichtlinie bei Temperaturen
unter -10°C (witterungsbedingte Temperatur in unseren Breiten -20 bis -25 °C) eingesetzt
werden, wenn sie die Anforderungen an die Mindestbruchdehnung und die Kerbschlagarbeit
erfullen und aus einem Werkstoff nach EN 10269 hergestellt wurden. Es ist empfehlenswert die
oben fett gedruckten Werkstoffe fir die Schrauben zu verwenden. Einige Anwender haben auf
den 25CrMo4, 1.7218 umgestellt, weil er sowohl konform zur Druckgeraterichtlinie als auch zum
AD2000-Regelwerk ist.

Anmerkung: Die Schrauben der Festigkeitsklasse 5.6 und 8.8 werden sehr h&ufig in galvanisch
verzinkter Ausfuhrung verwendet. Fur die Schraube 8.8 gilt gemal? der DIN 18800-1:2008-11,
Absatz 4.2 Verbindungsmittel, (407) Verzinkte Schrauben, ein Verwendungsverbot.
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Feuerverzinkt missen Schrauben und Muttern von einem Hersteller kommen (Garnitur). Auch
diese relativ jungen Festlegungen sollten beziglich ihrer Wirkung auf Rohrverbindungen
Uberprift und angewendet werden.

Weitere interessante Informationen zu verschiedenen Themen finden Sie auf meiner Internet-
Seite www.thomsen-bremen.de.

Zur technischen Beratung stehe ich lThnen selbstverstandlich gerne auch kurzfristig personlich
zur Verflgung.

Mit freundlichen GriRen aus Stuhr-Varrel
Peter Thomsen

Haftungsausschluss:

Die Inhalte der Regeln sind zum Teil zitiert, zum Teil in den Worten der Regeln wiedergegeben,
die Anmerkungen und Auslegungen beruhen auf langjahriger Erfahrung, dienen der
Entscheidungshilfe und begriinden keinen Anspruch auf Gewahrleistung.

© Peter Thomsen, D-28816 Stuhr-Varrel Stand 15.02.2023
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