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e Technische Information

O

e Vergleich der Dichtheitsanforderungen aus BImSchG, alter
und neuer TA Luft

Mit der neuen TA Luft vom 23.06.2021 [5] sind die Anforderungen an die zum Teil, seit Jahren geubte
Praxis angepasst.

Mit den folgenden Ausfuhrungen wird diskutiert ob tatsachlich dem Vermeidungs- oder wenigstens dem
Minimierungsgebot Rechnung getragen wird.

Risiken und Gefahren durch Verwendung von Dichtungen

Dichtverbindungen verursachen grundséatzlich eine Leckage. Diese ist je nach Werkstoff und Form sehr
unterschiedlich.

Immer wieder fuhren versagende Dichtungen zu erheblichen Emissionen.

Die Forderung nach Vermeidung bzw. Minimierung schadlicher Emissionen, bedingt den Einsatz von
Dichtungen mit mdglichst niedriger Leckagerate.

Die Anforderungen an industrielle Emissionen sind in der EU-Richtlinie 2010/75/EU (IE-RL) vom
24.11.2010 [1] festgelegt. Die Richtlinie regelt, nach Kapitel I, Artikel 1 die Vermeidung und Verminderung
von Umweltverschmutzung. Gemafl Anhang II, Artikel 11 sind die besten verfiugbaren Techniken
anzuwenden und durfen keine unnétigen Umweltverschmutzungen verursacht werden. Die Umsetzung
erfolgt durch nationale Gesetze. Fir die BRD ist es das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom
15.03.1974, gultige Version vom 03.12.2020 [2]. Es verlangt nach Teil I:
Zitat:
§ 1 Zweck des Gesetzes
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die
Atmosphére sowie Kultur- und sonstige Sachguter vor schadlichen Umwelteinwirkungen zu schitzen
und dem Entstehen schadlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.
(2) Soweit es sich um genehmigungsbedurftige Anlagen handelt, dient dieses Gesetz auch
— der integrierten Vermeidung und Verminderung schadlicher Umwelteinwirkungen durch
Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft, um ein hohes
Schutzniveau fur die Umwelt insgesamt zu erreichen, sowie
— dem Schutz und der Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche
Belastigungen, die auf andere Weise herbeigefiihrt werden.
Zitatende

Es gilt ein Vermeidungs- bzw. Minimierungsgebot!

Die EU-Richtlinie und das BImSchG verlangen, die Mdglichkeiten von Verbesserungen durch Anwendung
der Zukunftstechnik umzusetzen.

GemalR EU-Richtlinie 2009/125/EG vom 21.10.2009 [1] zum Okodesign, muss jeder Hersteller seine
Produkte regelmafiig auf mogliche Verbesserungen tberprifen und diese auch umsetzen.

Fur die Zulassung von Dichtungen war die Anforderung des BImSchG, der Technischen Anleitung zur
Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 24.07.2002 [3] und der Bauteileversuch zur Messung der Dichtheit
nach VDI 2440:2000-11 [4] gultig. Um den verschiedenen Dichtverbindungen gerecht werden zu kdnnen,
hat man Mindestanforderungen an die Dichtheit festgelegt.
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Anlagenausféllen. Die DGRL nennt die wesentlichen Sicherheitsanforderungen, diese gelten auch fur
Dichtungen. Anforderungen und Ausfiihrungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) zur Minimierung
oder Vermeidung von Risiken, Unfallen und Gefahren fir Mensch und Umwelt, werden durch die
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die Gefahrstoffverordnung (GefStoffvV) mit den
Technischen Regeln (TR) umgesetzt. Alle diese Vorschriften haben einen Einfluss auf die Auswahl der
richtigen Dichtung.

Zum Beispiel die Risiken durch

e Druck und Dampf - Gefahrdungen Uber BetrSichV  nach TRBS 2141,

¢ Explosive Atmosphare - Beurteilung Uber BetrSichV  nach TRBS 2152-1/TRGS 721;
e Explosion, Brand - Vermeidung Uber BetrSichV  nach TRBS 2152-2/TRGS 722;
e Umgang mit Gasen - Schutzmaflinahmen Uber GefStoffV  nach TRGS 407,

¢ Vergiftung usw. - Schutzmaflinahmen Uber GefStoffV¥  nach TRGS 500;

¢ Brand - SchutzmalRnahmen Uber GefStoffV  nach TRGS 800.

Damit ist eindeutig, dass allein die Tatsache, dass etwas unter Druck steht, bereits ein hohes
Gefahrenpotential vorhanden ist. Zusatzlich fuhrt die Gefahrlichkeit eines Mediums zu besonderen
Anforderungen.

Dichtungen spielen hierbei eine besondere Rolle. Je nach Werkstoff oder Form kénnen Sie die Sicherheit
eines Dichtsystems malf3geblich beeinflussen.

Die Festlegungen zur Auswahl der richtigen Dichtungen sind eher durftig. In vielen Féllen werden die
Hersteller von Druckgeréaten und die Betreiber von Anlagen mit der richtigen Auswabhl allein gelassen.

Daruber hinaus werden wichtige Zusammenhange vom Dichtungswerkstoff zum Dichtsystem nicht
wahrgenommen. Bereits 1940 wurde dem ersten Buch zur ,Berechnung und Gestaltung von
Schraubenverbindungen® [6] zu Dichtungen in Dichtverbindungen das Folgende geschrieben:

Zitat:

Im Betrieb tritt durch Kriechen und Glattdriicken von Unebenheiten ein sog. ,Setzen” ein, fiir das die
Hersteller von Rohrleitungen ihre Erfahrungswerte besitzen und das sich in der Gré3enordnung von 50%
der Montagevorspannung bewegt.

Zitatende

In der vierten Auflage erschien das Buch unter dem Titel ,Schraubenverbindungen® [7]. Zu
Dichtverbindungen findet man jetzt folgende Aussage, die auch in spateren Ausgaben wiederholt wird:
Zitat:

Zur Vermeidung unzuldssig hoher Setz- und/oder Kriechbetrage sollten keinesfalls plastische oder
guasielastische Elemente (Dichtungen) mit verspannt werden.

Zitatende

Dies ist der erste deutliche Hinweis zu einer wichtigen Eigenschaft von Dichtungen, sie sollten keine
Vorspannkraftverluste in den Schrauben verursachen. Warum Anbieter von Dichtungen, die diese
Eigenschaften nicht haben, sich der Produkthaftung aussetzen und ihre Produkte trotzdem anbieten und
verkaufen, ist schwer nachzuvollziehen.

Anforderung nach alter TA Luft

Die TA Luft vom 24.07.2002 ist eine Verwaltungsvorschrift fur die Behorden, zur Umsetzung der
Anforderungen aus dem BImSchG. Hier gibt es in Abschnitt 5.2.6.3 Flanschverbindungen die erste
Irritation zu den Leckraten:

Zitat:

Die Einhaltung einer spezifischen Leckagerate von 10° kPa * |/ (s * m) ist durch eine Bauartpriifung
gemald VDI 2440 (Ausgabe November 2000) nachzuweisen.

Zitatende
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In der VDI 2440:2000-11 Emissionsminimierung - Mineral@lraffinerien wird im Abschnitt 3.3.1.4
Flanschverbindungen fir alle Dichtsysteme, die nicht mit Metall- oder Schweil3dichtungen generell als
hochwertig gelten, verlangt:

Zitat

Die Einhaltung der spezifischen Leckagerate von 10* mbar * |/ (s - m) wird durch erstmalige Prifung
nachgewiesen. Hierbei wird ein Prifverfahren mit Helium-Massenspektrometer bei einem Prif-
Differenzdruck von 1 bar und einer Flachenpressung von 30 MPa angewandt.

Vor der Leckagemessung wird die Dichtung bei maximaler Betriebstemperatur im montierten Zustand an
Luft gelagert (siehe dazu auch VDI 2200) [8].

Andere validierte Prufverfahren, z. B. Druckabfallmethode nach DIN 28090-2 [9] oder Spillgasmethode
sind zuldssig, hierbei ist auf die 0.g. Einheit fur die Leckagerate umzurechnen.

Zitatende

Anmerkung:
Fur die VDI 2440:2000-11 liegt mit der VDI 2440:2021-06 eine aktualisierte Ausgabe vor.

Da 1 kPa =10 mbar handelt es sich um die gleiche Leckagerate:
10°kPa-1/(s-m)=10*mbar -1/ (s m)

Bis zur Verabschiedung und Inkraftsetzung einer neuen TA Luft, ist diese Version rechtsgultig und damit
anzuwenden.

Das grundsatzliche Problem, auf das die verantwortlichen Gremien immer wieder hingewiesen wurden,
liegt darin, dass sie eine Obergrenze nennt. Diese Anweisung hat keinen Ansatz zur Vermeidung und
Minimierung von schadlichen Emissionen.

Anforderungen nach neuer TA Luft

Die neue TA Luft vom 23.06.2021 enthalt zum Thema im Abschnitt 5.2.6.3 Flanschverbindungen
folgende Anderungen:

Zitat

Fur die Auswahl der Dichtungen und die Auslegung der technisch dichten Flanschverbindungen ist die
Dichtheitsklasse Loo1 mit der entsprechenden spezifischen Leckagerate < 0,01 mg / (s * m) fur das
Prufmedium Helium anzuwenden.

Zitatende

Hier gilt fir die Leckagerate:
0,01 mg /(s m)=102mg/ (s - m)

Fur SchweiRdichtungen soll nach wie vor die grundsatzliche Hochwertigkeit ohne zusétzlichen Nachweis
gelten, fir Metalldichtungen (z.B. Ring-Joint oder Linsendichtungen) ist, soweit entsprechende Kennwerte
zur Verfugung stehen, das Verfahren der VDI 2290:2012-06 [10] anzuwenden.

Der Nachweis Uber die Einhaltung der Dichtheitsklasse ist, fur Flanschverbindungen mit Dichtungen im
Krafthauptschluss ist, gemaf den Berechnungsvorschriften der VDI 2290:2012-06 [10], zu erbringen. Fur
Standardflanschverbindungen wird, die vielfach umstrittene Berechnungsmethode, nach DIN EN 1591-
1:2014-04 [11] angewendet.

Ist keine Berechnungsmethode verfugbar, soll Folgendes verlangt werden:

Zitat

Soweit fUr Metalldichtungen und fur sonstige Flanschverbindungen keine Dichtungskennwerte zur
Verfligung stehen, ist die Richtlinie VDI 2290 (Ausgabe Juni 2012) bis auf die darin enthaltenen
Berechnungsvorschriften, z.B. hinsichtlich Montage und Qualitatssicherung, anzuwenden. Fur diese Falle
dirfen spétestens ab dem [einsetzen: Angaben des Tages und Monats des Inkrafttretens dieser
Verwaltungsvorschrift sowie der Jahreszahl des vierten auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] nur noch
Flanschverbindungen verwendet werden, fir die ein Dichtheitsnachweis durch typbasierte
Bauteileversuche der Flanschverbindungen oder gleichwertige Verfahren vorliegt. Fiur Bauteilversuche
gilt die Dichtheitsklasse Loo1 mit der entsprechenden spezifischen Leckagerate < 0,01 mg / (s * m) fur

Al Seite 3 von 9

Schulstral3e 20 Telefon 0049 (0)4221 9740022 Homepage www.thomsen-bremen.de
D-28816 Stuhr-Varrel E-Mail info@thomsen-bremen.de



PETER /' THOMSEN-INDUSTRIE-VERTRETUNG
VERTRIEBS- UND INGENIEURBURO

gegrindet 1984

das Prufmedium Helium. Die Prifung ist weitestgehend am Bauteilversuch nach Richtlinie VDI 2200
(Ausgabe Juni 2007) auszurichten.
Zitatende

Mit Inkrafttreten dieser TA Luft gibt es fir die Betreiber viel zu tun. Eine sinnvolle Umsetzung erscheint
dem Verfasser unmdglich, grundsatzlich werden die Anforderungen an Vermeidung oder zumindest
Minimierung schadlicher Emissionen nicht umgesetzt.

Leckagerate gemalR der neuen TA Luft

Mit den folgenden Betrachtungen wird die Leckagerate verglichen. Fur die Umrechnung gibt bereits die
VDI 2200:2007-06 eine Hilfestellung. Im Abschnitt 8, Anforderungen an Flanschverbindungen aus
anderen Normen und Regelwerken, wird im Absatz 8.1, TA Luft die Umrechnung fur das Prifmedium
Helium gezeigt. Fir die Leckagerate nach VDI 2200:2007-06 im Sinne der TA Luft, Abschnitt 3.3.1.4 und
der VDI 2440:2000-11 fur den Prifdruck von 1 bar mit Prifmedium Helium gilt:

Ate1bar =10 mbar - 1/(s - m) 2 0,165 10* mg /(s - m)

Zum besseren Verstandnis wird das Volumen der Leckage auf ein Jahr umgerechnet. Das ergibt
umgerechnet auf 1 Jahr eine zulassige Leckage und bei einem Gewicht von Helium mit 178,5 g / m3 von

0,517 g/(a"m)
0,003 m3/ (a* m)

Alternativ kann nach VDI 2200:2007-06, Anhang B, Bauteileversuch im Sinne der TA-Luft, Zeile 7 der
Tabelle, alternativ mit einem Druck von 40 bar gepruft werden, die Leckagerate wird festgelegt auf

Anes00ar =102 mbar * 1/ (s - m) 2 16,510 mg/ (s * m)
Das ergibt umgerechnet auf 1 Jahr eine zulassige Leckage von

51,7g/(a"m)
0,289 m3/(a* m)

Da die Priufdricke in dem Test unterschiedlich sind, missen diese umgerechnet werden. GemaR VDI
2200:2007-6, Absatz 4.5.5 Abhangigkeit der Leckraten von den gegebenen EinflussgréRen, Einfluss des
Drucks gilt:

Zitat

Wenn der Innendruck im Dichtraum wesentlich gréer ist als der Umgebungsdruck, ergeben sich als
Grenzen fur die Druckabhangigkeit eine lineare molekulare Stromung und eine quadratisch abhéngige
laminare Strémung. Je nach Dichtungsstruktur variieren die Anteile an molekularer und laminarer
Stromung und die reale Leckagerate ordnet sich zwischen den genannten Grenzen ein. Unter dieser
Voraussetzung lasst sich in konservativer weise die fur einen bestimmten Druck ermittelte Leckrate auf
andere Druicke umrechnen.

Fir niedrige Druckdifferenzen unter Ansatz der linearen Druckabhéngigkeit gilt fur die molekulare
Strémung

Ap) = (p/po) * Aoy

Auf hohere Druckdifferenzen gilt unter Ansatz einer quadratischen Druckabhéngigkeit bei laminarer
Strémung:

Ap) = (P/Po)? * Apo)
Zitatende

Die Anteile fur die molekulare und die laminare Stromung werden konservativ, mangels eindeutiger
Quellen, mit je 50% festgelegt. Daraus ergibt sich fur die molekulare Stromung ein Volumen von

)\aI(PN4O 50%) = 40/1 - 0,517 - 0,5 = 10,34 g / (a ) m)
und flr die laminare Strémung
)\aq(PN4O 50%) — (40/1)2 - 0,517 - 0,5=413,6 g / (a ) m)

Al Seite 4 von 9

Schulstral3e 20 Telefon 0049 (0)4221 9740022 Homepage www.thomsen-bremen.de
D-28816 Stuhr-Varrel E-Mail info@thomsen-bremen.de



PETER /' THOMSEN-INDUSTRIE-VERTRETUNG
VERTRIEBS- UND INGENIEURBURO

gegrindet 1984

Das ergibt ein Gesamtvolumen fur die Leckage von
Aaipnao 500) + Aagena sow) = 10,34 g/ (a-m) +413,6 g/ (a-m)=423,94g/(a - m)
2,375 m3/(a* m)

Das entspricht einer Leckage von 0,0134 mg / (s - m) und liegt damit 34 % Uber der Forderung der TA
Luft vom 23.06.2021 [5] mit maximal 0,01 mg/ (s - m).

Das Volumen fur die zulassige Leckage liegt fir einen Test mit 40 bar Helium nach TA Luftist 51,7 g/ (a-
m) und das vergleichbare Volumen nach der TA Luft vom 23.06.2021 [5] liegt bei
Atea00ar = 0,01 mg /(s *m) =315,36 g/ (a - m)
1,766 m3/ (a " m)
und liegt damit um den Faktor 6,1 héher als beim Test nach TA Luft mit 40 bar, gemaR VDI 2200:2007-
06.

Daraus ergibt sich, um das gleiche Dichtheitsniveau oder etwas besser zu sein, eigentlich die
Anforderung fur eine verbesserte Vorgabe von
0,001 mg/(s*m)=10°mg/ (s * m)

bei sehr geringer Minimierung der bisher zulassigen Emissionen. Diese Zahl wurde in der beginnenden
Diskussion um die Uberarbeitung genannt und spater, spatestens ab 2016 im Entwurf vom 09.09.2016,
verandert.

Vergleich der Jahresleckage von TA Luft vom 24.07.2002 zu 23.06.2021

Zum besseren Verstandnis sind die Leckagen auf eine Jahresmenge und Kosten in € umgerechnet. Ein
Vergleich mit den zulassigen Emissionen nach TA Luft im Test mit 1 bar Helium ergibt eine Leckage von
0,517 g / (a - m), gegenuber der TA Luft vom 23.06.2021 [5] mit 315,63 g / (a - m). Das ergibt eine
Erhdéhung um einen Faktor von

315,63g/(a"m):0,517g/(a-m)=610
Die folgende Tabelle (Tab.1) zeigt das Verhaltnis der jahrlich zulassigen Emissionen fur die Druckstufen
der Flansche bis PN40.

Tab.1: Vergleich der jahrlich zulassigen Emissionen
© Peter Thomsen, D-28211 Bremen

TA Luft vom 23.06.2021 TA Luft vom 24.07.2002
Faktor
Druckstufe Loor =102mg stm? 10* I mbar s*m™ (x-fache
0,16510*mg s*m™ Emission)
Basistest: Helium, 40 bar, RT Basistest: Helium, 1 bar, RT
1 -1 11 1) -1 -l -1 -1 1) neue
PN ga'm mia’tm Wert € ga'm m3a’m Wert € TA Luft
1 0,517 0,003 0,02 € 610
2,5 2,262 0,013 0,08 € 139
6 10,875 0,061 0,40 € 29
10 315,36 1,767 11,49 € 28,694 0,161 1,05 € 11
16 70,726 0,396 2,57 € 4
25 168,671 0,945 6,14 € 1,9
40 423,940 2,375 15,44 € 0,7

b Preis fiir einen md fiir Helium ca. 6-7 €/m?, Quelle: Spiegel vom 24.10.2018, BGR-Studie
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Nach der TA Luft vom 23.06.2021 [5], wéare die ca. 610-fache Emission der glltigen TA Luft vom
24.07.2002 [3] fur den Priifdruck bei 1 bar zulassig. Fir 2,5 bar das 139-fache, 6 bar das 29-fache, 10 bar
das 11-fache,16 bar das 4-fache, 25 bar das doppelte, bei 40 bar sind die Werte nach Entwurf niedriger.
Die folgende Grafik (Abb.1) verdeutlich die Differenz.

T I B . |

Vergleich der Leckrate nach TA Luft
alt und neu
= 107 ;
E ]
» =
-—
5 102 |
Q
£ . Wert TA Luft vom 24.07.02
. alt
- - VDI 2440, 1 bar Helium, RT, 30 MPa -
£ 103 10+ 1 - mbar / {s - m)
2 - hohere Driicke iiber molekulare und
o laminare Stromung errechnet
b
5 @ wert TA Luft vom 23.06.2021
o 104 neu
- - VDI 2440 Entwurf, 40 bar Helium, RT -
102 mg /(s - m)

- gemak VDI 2290 umgerechnet auf
I - mbar /(s - m), siehe VDI 2200

105

© Peter Thomsen, Bremen

125 6 10 16 25 40

Druck in bar (nach Flanschdruckstufen)

Abb.1: Vergleich der Leckageraten nach alter und neuer TA Luft

Fir hohere Dricke werden ublicherweise Metall-Weichstoff-Dichtungen verwendet, die die nach TA Luft
geforderte Mindestdichtheit um mehrere Zehnerpotenzen unterschreiten.

Die Kosten des pro Jahr diffundierten Heliums konnen, bei den héheren Driicken, weit Gber dem Preis
der Dichtungen liegen.

Die hoheren, zulassigen Leckagen nach TA Luft vom 23.06.2021, sind nicht mit der Forderung nach
Vermeidung, bzw. Minimierung schéadlicher Emissionen gemafl EU-Richtlinie 2010/75/EU (IE-RL) und
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) zu vereinbaren.
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Zusammenfassung
Die Anforderungen der TA Luft vom 23.06.2021 [5] und der TA-Luft vom 24.07.2002 [3] weichen deutlich
voneinander ab. Der Ubersicht dient folgende Tabelle (Tab.2).

Tab.2: Vergleich der Dichtheitsanforderungen und Leckagen
© Peter Thomsen, D-28211 Bremen

Regel Druck zuléassige Leckage Volumen Faktor
bar mbar -1/ (s m) mg /(s - m) g/(a-m) m3/(a - m)
TA Luft
vom 24.07.2002 4 104 ala
VDI 2440:2000-11 1 10 0,165°10 a 0,517 0,003 1
VDI 2200:2007-06
VDI 2200:2007-06 40 102 16,510 b 51,7 0,289 %?J
TA Luft c/b
vom 24.07.2002 40 10+ 0,16510* c 423,94 2,375 8.2
(hochgerechnet, informell) '
409 0,01 d 315,36 1,766 g/tl)
TA Luft1 )
vom 23.06.21
VDI 2290:2012-06 ela
1 0,01 e 315,36 1,766 610

D der Priifdruck 40 bar ergibt sich aus VDI 2290:2012-06 und den geforderten Kennwerten nach DIN EN 13555:2014-07
(Abschnitt 8.8.1, Absatz 1)

Fur Flanschverbindungen der Druckstufen kleiner/gleich als PN25 ergibt sich nach Entwurf vom
16.07.2018 eine, zum Teil deutlich hdhere zulassige Leckage. Diese ist umso hoher, je niedriger der
Druck ist. Erst ab PN40 ergibt sich eine Minimierung bisher zuléssiger Emissionen.

| | |
Leckrate verschiedener Dichtungen
nach DIN EN 13555 (40 bar, RT, Helium) -
Basis: Herstellerwerte aus gasketdata.org
i
ey Entwurf TA Luft-Grenze -4---
k : h-g;::: ——————— = aktuelle Gesetzeslage 9=
) . . Q ~3
= R I A \
=4 N o —=ocdhk -
£ " ca. Wert TA Luft, giiltig o2 A N e e . T e
= 10— (VDI 2440, 1 bar, RT, 30 MPa) Ty, — e
Iy bezogen auf 40 bar nach voI  Faktor, S, " T
< 2200, Anhang B, TabelleZeile7 606 Rt ] N~
S e T~ o
S o3 ol
3 o "':." .u"':- -------
...5.._." e, fnay
Wert TA Luft, gilltig — LT~
10 (VDI 240,11 bar, RT, 30 MPa) Pl EE LT e
T e g e T~
0,1;’510%215 e -~
10° FA-Material Grafit s;al-:}r;t Wellring-Grafit 0.5 Kam-m;o;-araric
108
Flichenpressungen in
NormiStahlflanschen ©Peter Thomsen
20 40 60 80 100 120 140

Flachenpressungin MPa

Abb.2: Leckrate verschiedener Dichtungen
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Ein rechnerischer Nachweis der Flanschverbindung nach DIN EN 1591-1 [11] auf Dichtheit, ist nicht
zielfihrend, weder die Berechnung noch die eingesetzten Kennwerte fur die Dichtungen erfullen die
aktuell geltenden Anforderungen an den Stand der Technik/Beste verfligbare Technik. Die folgende
Grafik (Abb.2) zeigt den Zusammenhang der Kennwerte verschiedener Dichtungen nach DIN EN
13555:2014-07 [12], im Zusammenhang mit den geltenden Anforderungen der TA Luft vom 24.07.2002.
Die Werte sind der 6ffentlichen Dichtungsdatenbank Gasketdata.org [13] entnommen.

Je nach Flachenpressung werden die aktuellen Anforderungen erfillt oder auch nicht.

Im Sinne der Anforderungen zur Vermeidung oder Minimierung schadlicher Emissionen aus der EU-
Richtlinie 2010/75/EU (IE-RL) vom 24.11.2010 und dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
vom 15.03.1974, gultige Version vom 09.12.2020, ist die Umsetzung der neuen TA Luft demnach nicht
zulassig.

Es muss bei der Auswahl der Dichtungen besonders darauf geachtet werden, dass die Anteile der
laminaren Stromung mdoglichst klein gehalten werden. Es ist zu empfehlen, dieses verbindlich in
Verordnungen, Vorschriften, technischen Regeln und Normen in allgemein verstandlicher Form
aufzunehmen. Nach der Uberzeugung des Verfassers, geniigt es nicht wie in der TA Luft vom 23.06.2021
beschrieben, nur auf eine Leckagerate, wie Looi, bzw. 0,01 mg s m? mit Nennung der
Rahmenbedingung zu verweisen.

Es gentigt auch nicht, dass z.B. die Dichtheitsklasse bei PN40 angegeben wird, auch die Dichtheitsklasse
fur den maximal zuléssigen Betriebsdruck und die Betriebstemperatur muss ausgewiesen werden.

Die Anforderungen zur Vermeidung oder Minimierung schadlicher Emissionen aus der EU-Richtlinie
2010/75/EU (IE-RL) und dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind zwingend umzusetzen.

Bei der Dichtungsauswahl kann man die bisher fur hdhere Dricke Ublicherweise eingesetzten Metall-
Weichstoff-Dichtungen verwenden, die die nach TA Luft geforderte Mindestdichtheit um mehrere
Zehnerpotenzen unterschreiten und so Sicherheit und Schutz fir die Umwelt schaffen. Der hohere Preis
dieser Dichtungen spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Die Montage dieser Dichtungen lasst sich
deutlich kostengunstiger gestalten. Die Kosten des pro Jahr diffundierenden Mediums sind meist deutlich
hoher als der Mehrpreis dieser Dichtungen.

Mit der neuen TA Luft ist eine Verwaltungsvorschrift gultig, die als ein Kompromiss, der sie letztendlich
ist, den Anforderungen des Umweltschutzes keine Rechnung tragt. Umweltbewusste Anlagenbetreiber
haben es selbst in der Hand, durch den Einsatz optimaler Dichtungen ihren Geldbeutel zu schonen und
auf diesem Feld nachzubessern.

Schlusswort

Es muss festgestellt werden, dass die Umsetzung der Anforderungen der EU-Richtlinien, Gesetze und
Verordnungen eingehalten werden missen, um zur Verbesserung des Umweltschutzes beitragen zu
koénnen.

Anmerkung:

Die Ausfliihrungen des TA Luft vom 16.07.2019 zur erforderlichen Qualitdit des Montagepersonals
entsprechen nicht den Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG). In der
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) werden im 8§ 10, Absatz 2 die Anforderungen an das
Montagepersonal festgelegt, es muss fachkundig sein. Der Begriff ,fachkundig® wird im § 2, Absatz 5
definiert.

Danksagung:

Ganz besonderer Dank gehort Dipl.-Ing. Rolf Hardorp, Wilhelmshaven. Er unterstitzt mich immer wieder
durch Absprachen und Diskussionen sowie mit zusatzlichen Ausarbeitungen, hier besonders zu den
Anforderungen an die Leckage und den Leckagemengen.
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Die Dichtverbindungen sind sehr komplexe Systeme, Informationen uber ihre Funktion, Anforderungen,
Bauteile (Flansche, Schrauben/Muttern, Dichtungen) und Montage schule ich, auf Wunsch ganz speziell
Ihren personlichen Bedirfnissen angepasst, bei Ihnen vor Ort.

Weitere interessante Informationen zu verschiedenen Themen finden Sie auf der Homepage
www.thomsen-bremen.de. Zur technischen Beratung stehe ich lhnen selbstverstéandlich gerne auch
kurzfristig personlich zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriRen aus Stuhr-Varrel
Peter Thomsen

Haftungsausschluss

Die Inhalte der Regeln sind zum Teil zitiert, zum Teil in den Worten der Regeln wiedergegeben, die
Anmerkungen und Auslegungen beruhen auf langjéhriger Erfahrung, dienen der Entscheidungshilfe und
begriinden keinen Anspruch auf Gewahrleistung.
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