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e Vergleich der Anforderungen an Edelstahlschrauben der Gu-
teklasse A2-70 nach Maschinenbau, AD 2000-Regelwerk und
Druckgeraterichtlinie

Die Anforderungen an Schraubenverbindungen sind je nach Regelwerksbereich sehr unter-
schiedlich. In der folgenden Tabelle (Tab.1l) werden diese Unterschiede am Beispiel der
Schrauben und Muttern der Guteklasse A2-70 nach DIN EN ISO 3506-1 und -2 beispielhaft zur
Verdeutlichung gegentibergestellt.

Tab.1l: Gegeniberstellung der Anforderungen an Schraubenverbindungen der Festigkeitsklasse A2-70
© Peter Thomsen - www.thomsen-bremen.de
AD 2000-Regelwerk Druckgeréaterichtlinie

Richtlinie 2014/68/EU
(ex. 97/23/EG)

Allgemeiner

Anforderung Maschinenbau

Werkstoff

Norm fiir Schraube / Mutter DIN EN ISO 3506-1:2010-04 / DIN EN 1SO 3506-2:2010-04

AD 2000-Merkblatt W2 u. W10
DIN 267-13:2007-05
<-10°C bis
+300°C erf. Nachweis der

Norm fiir Auswahl DIN EN 1515-4:2010-04

-60°C Kopfschrauben -60°C Kopfschrauben

Temperatureinsatzgrenzen

Mindestbruchverlangerung A
Mindestbruchdehnung A

Mindestkerbschlagarbeit KV, ¥
Zulassige Grolze

Besondere Anforderungen

Kennzeichnung

Schraube / Mutter

-200°C Gew.-bolzen u.

Muttern
bis
+800°C
nach Einsatzwerkstoff

0,4xd

< M39

I1ISO 3506-1 und 2
DIN EN ISO 16426

Herstellerzeichen

Bestandigkeit gegen interkris-
taline Korrosion fur den Werk-
stoff nach
DIN EN 10269
+400°C Y
0,4xd
2 20% fur

<M30Y <M39
> M24 bis < M30 bei erhéhten
Temperaturen eingeschréankte
RDO,Z nach v
AD 2000-Mb W2
DIN 267-13:2013-05

Herstellerzeichen

-196°C Gewindebolzen
u. Muttern
bis
+400°C

>20%/d <35 mm

40J
<M24
Schraubenwerkstoff muss

nach DIN EN 10269 sein!
1.4301, 1.4303, 1.4307

DIN EN 1515-4:2010-04

Herstellerzeichen
LA2-70%/ ,A2-70"

LA2-70% / ,A2-70° LA2-70/ ,A2-70" Nr. des Herstellungsloses
oder der Charge!
Nr. des Herstellungsloses
oder der Charge auf Karton,
Ruckverfolgbarkeit bei Entnahme liegt die keine auf Schraube und Mutter

Verantwortung beim Ver-
wender

Nachweis der Gluteeigenschaften mit Abnahmeprifzeugnis (APZ) nach DIN EN 10204:2005-01
DIN EN 1515-4:2010-04

Vormaterial Schraube / Mutter
Schraube und Mutter

AD 2000-Mb W7

3.12/-
3.1299/3.12

DIN EN 764-5:2005-01
ab Kategorie Il bis IV

3.1 9sonst 3.2
3.1 %9sonst 3.2

1 gilt nur, wenn bei warm umgeformten Schrauben und Muttern der Anteil Kupfer max, 0,4%, bei kaltumgeformten Schrauben und Muttern max.
0,8% Kupfer, sollten die Kupferanteile bis max. 3,5% Uiberschritten werden dirfen die Schrauben und Muttern nach Gutachten der ZUS verwen-
det werden, Kupfergehalt > 1 % ist im Zeugnis anzugeben

2 der Nachweis kann entfallen, wenn der Hersteller nach AD 2000-Merkblatt WO gepriift und im VdTUV-Merkblatt 1253/4 gelistet ist

%) fur Druckgeréate mit V in Litern und PS in bar gilt: V - PS < 5.000 geniigt ein APZ 3.1

4 bei spanend gefertigten Schrauben geniigt ein APZ 3.1

5 wenn der Hersteller nach Druckgeraterichtlinie, Anhang |, Absatz 4.3 zertifiziert ist

L.
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Beschrieben sind die Anforderungen als wichtigste drucktragende Bauteile bzw. Bauteile, die
die Integritat eines Druckgerétes beeinflussen im Sinne der Leitlinien 7/6 und 7/8.

Es fallt auf, dass die Anforderungen sehr unterschiedlich sind. Die Anforderungen des AD 2000-
Regelwerks des TUV weichen von den nach der Druckgeréaterichtlinie harmonisierten Normen
bei den Werkstoffen, insbesondere bei der Kennzeichnung zur Rickverfolgbarkeit (Leitlinie 7/4)
und den Nachweisen der Guteeigenschaften (DIN EN 764-5) deutlich ab. Mit diesen Anforde-
rungen werden grundsatzlichen Anforderungen der Druckgeraterichtlinie nicht eingehalten, se-
hen Sie hierzu auch die Ausfuhrungen in der Leitlinie 9/5 und die sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen.

Des Weiteren sind die Anforderungen an den Hersteller und sein Qualitatsmanagementsystem
unterschiedlich. Das AD 2000-Regelwerk fordert die Anwendung eines zertifizierten Qualitats-
managementsystems sowie eine Zertifizierung nach AD 2000-Merkblatt WO und die Druckgera-
terichtlinie eine Zertifizierung nach Anhang I, Abschnitt 4.3 der Druckgeraterichtlinie, um beim
Nachweis der Giteeigenschaften auf einen zusatzlich beauftragten oder in der amtlichen Vor-
schrift genannten Prifer verzichten zu kénnen.

Fur Hersteller und Betreiber von Druckgeraten macht es Sinn, die Spezifikationen und Bestell-
texte an die Anforderungen nach der Druckgeraterichtlinie und ihren harmonisierten Normen
einzuhalten, ggfs. anzupassen, um grundséatzlich regelkonforme Schrauben und Muttern zu
verwenden. Hierzu bieten wir Ihnen gerne unsere Unterstiitzung an.

Weitere interessante Informationen zu verschiedenen Themen finden Sie auf unserer Internet-
Seite www.thomsen-bremen.de.

Zur technischen Beratung stehe ich Ihnen selbstverstéandlich gerne auch kurzfristig personlich
zur Verfugung.

Mit freundlichen GriRen aus Stuhr-Varrel
Peter Thomsen

Haftungsausschluss:

Die Inhalte der Regeln sind zum Teil zitiert, zum Teil in den Worten der Regeln wiedergegeben,
die Anmerkungen und Auslegungen beruhen auf langjahriger Erfahrung, dienen der Entschei-
dungshilfe und begriinden keinen Anspruch auf Gewéahrleistung.
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